
Sposób osadzania kszta tek ceramicznych
(czap i czników ogrodzeniowych)

1. Nak adamy zapraw  klejow  na brzegi s upka, zostawiamy
przerwy w spoinie do wentylacji (jak na rysunku).

2. Nak adamy czap  na s upek i od do u spoinujemy zostawiaj c
otwory wentylacyjne.

Uwaga!!!
 Nie zaleca si  montowa  czap na pe ny beton, poniewa  zim
mog  pop ka . Niezastosowanie si  do instrukcji mo e spowodowa
utrat  gwarancji.
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