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As requested by the company

“Industrie Cotto Possagno Spa”
Via Molinetto, 80
Possagno (TV)

the laboratory Ri.Cert. Spa sampled and tested the aspect of roofing tile materials at the factory “ILCA” —

according to the regulations UNI EN 1304 — for product:
UNICOPPO ANTICHIZZATO EXTRA

According to the results of the laboratory examinations and referring to the “technical specifications
concerning the Quality Mark of roofing tile products”, the product Unicoppo Antichizzato Extra is awarded

with this certification:

CONFORMITY CERTIFICATE N° 027/10

according to UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 539-1, UNI EN 539-2

Impermeability: Method 1
Category 1

Frost resistance: Method E
L3

Monte di Malo, 29" march 2010

This Conformity Certificate has validity for one year from the date of its redaction

Building Product Sector

The Director
(Eejol nilo
rad Rl
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TECHNICAL REPORT
REFERENCE: TEST REPORT N. 21425 of 03/29/2010

MANUFACTURER Industrie Cotto Possagno Spa
FACTORY ILCA - POSSAGNO (TV)

PRODUCT UNICOPPO ANTICHIZZATO EXTRA
DECLARED DIMENSIONS LENGTH 490 mm

SAMPLING DATE 10/19/2009

NORMATIVE REFERENCES

UNI EN 1304 UNI EN 1024 UNI EN 539-1 UNI EN 539-2

N. ACCEPTATION
TEST NORMATIVE |specimens)  RESULTS REQUIREMENTS

APPEARANCE TEST UNI EN 1304 100
N. specimens faulty 0 < 5%
Result satisfy satisfy / not satisfy
DIMENSIONS UNI EN 1024 10
Length: mean tolerance 0,4 % Li<+2%
CAMBER UNI EN 1024 10
Mean camber 0,4 % RL <+ 1,5% for Lt > 300 mm
IMPERMEABILITY UNI EN 539-1 10 Category 1
Maximum value (method 1) 0,3cm’cm?d” | IF;<0,6 cm®cm?d
Mean value 0,2cm’ecm?d” | IF <0,5cm®cm2d”
Category 1 Category 2

IF;<0,9cm®cm?d’

IF <0,8cm®*cm?d”
FROST RESISTANCE UNI EN 539-2 6 Level Category
N. cycles (method E) 150 L 1: 30 cycles passed
Appearance test passed L2: 90 cycles passed
Level L3 L 3: 150 cycles passed

Monte di Malo, 29'" march 2010

The Experimenter

" Dott. Andrea m
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RI.CERT.

RAPORT TECHNICZNY
REFERENCJE: RAPORT Z BADANIA nr 21425 z 03/29/2010

TEUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
MGR WENTLAND MARCIN

UL . GORNE MEYNY 11
59-700 BOLESLAWIEC
Kom. 0693 533 573

EMAIL: kancelariaboleslawiec@wp.pl P;:::;::t In;lsg}:ep(a);;i?:sgg(n;%pn
Numer na liscie tumaczy przysieglych Ministra Sprawiedliwosci: TP/757/06 Produkt UNICOPPO ANTICHIZZATO EXTRA
Deklarowana dlugo$é 490 mm

TEUMACZENIE PRZYSIEGLE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO NA JEZYK POLSKI

Data pobrania probek
DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 027/10

Odniesienia normatywne:

10/19/2009
UNIEN 1304 UNIEN 1204 UNIEN 539-1 UNIEN 539-2

[ wszelkie przypisy w nawiasach pochodzq od n‘uma‘cza]

RI.CERT. BADANIE | ODNIESIENIE ucgm WYNIKI WYMOGI DOTYCZACE
. P + NORMATYWNE PROEBEK PRZYJECIA
Na zlecenie spotki BADANIE WYGLADU UNIEN 1304 100 < 5%
= I3 Liczba uszkod: yeh probek 0
” lnduStrle Cotto Possagno Spﬂ W;iiiu R it zadowalajacy zadowalajacy [ niczadowalajacy
Via Molinetto, 80 WYMIARY UNIEN 1024 10 0,4% L= + 2%
Possagno ( TV) Diugosé: srednia tolerancja .
POCHYLENIE . UNIEN 1024 10 0, 4% Rl < 1,5% dla Lt=300 mm
Labolatorium Ri.Cert Spa pobrato prébki i zbadato aspekty dachowek w fabryce Srednie pochylenic
.» ILCA" zgodnie z przepisami UNI EN 1304 dla produktu:
UNICOPPO ANTICHIZZATO EXTRA
zgodnie z wynikami badan labolatoryjnych oraz w nawigzaniu do ,technicznych | NIEPRZEPUSZCZALNOSE | UNIEN 530-1 | 10 | 0,3cm3cm2 | Kategoria:l
- s : « ST ks 56 : - IFi< 0,6 cm3 cm-2 d-1
wiasciwosei dotyczacych Znaku Jakosei dachowek™, produktowi Unicoppo el d‘;;‘;?:'::}_g;‘?""’“‘ (metada 1) P P et
Antichizzato Extra przyznano nastgpujace zaswiadczenie: Hetezarla 4 IFs 10,5 am3 cm-24d-1
Kal;'.gona 2
L i< 0,9 em3 em-2 d-1
DEKLARACJA ZGODNOSCI Nr 027/0 _
1F< 0,8 cm3 cm-2 d-1
zgodnie z UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 539-1, UNI EN 539-2
Nieprzepuszczalnoséé: Metoda 1 _
Kategoria 1 MROZOODPORNOSC UNIEN 539-2 6 Kategoria poziomu
B " Liczba cykli ( metoda E) 150 L1: 30 zaliczonych cykli
Mrozoodpornosé Metoda E Badanie wygladu Zaliczone L2: 90 zaliczonych cykli
L3 Poziom 13 L:3 150 zaliczonych cykli

Monte di Malo, 29 marzec 2010
Ta Deklaracia Zgodnosci jest wazna przez okres jednege roku od daty wystawienia

/- nieczytelny podpis Dyrektora Sektora Budowlanego Dott. Geol. Danilo Belli /-/

Monte di Malo, 29 marzee 2010

/-/ nieczytelny podpis Dyrektora Sektora Budowlanego Dott. Geol. Danilo Belli
/-/ nieczytelny podpis osoby przeprowadzajacej badanie Dott. Andrea Zanrosso

Stwierdzam zgodnoéé ninicjszego thumaceenia DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 027/10

z oryginalem dokumentem, sporzadzonym w jezyku angielskim
Powy#sze Humaczenie wykonalem zgodnie z moja najlepsza wicdizg i w dobrej wierze

Bolestawiec:4.11.2010

Nr Rep 117972010
Pobrano: wg ustawy

Rozp. Min. Sprawied!

Dz Ustaw Nr 273 poe. 2702

Wentland Marcin, humacz przysiegly




TEUMACZ PRZYSIEGLRY JEZYKA ANGIELSKIEGO
MGR WENTLAND MARCIN

UL . GORNE MEYNY 11

59-700 BOLESEAWIEC

Kom. 0693 533 573

EMAIL: kancelariaboleslawiec@wp.pl

Numer na li§cie Humaczy przysieglych Ministra Sprawiedliwosci: TB/757/06

TLUMACZENIE PRZYSIEGLE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO NA JEZYK POLSKI
DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 028/10

| wszelkie preypisy w nawiasach pochodzq od tumacza|
RL.CERT.
Na zlecenie spotki
» Industrie Cotto Possagno Spa“
Via Molinetto, 80
Possagno (TV)

Labolatorium Ri.Cert Spa pobrato probki i zbadato aspekty dachowek w fabryce
» ILCA* zgodnie z przepisami UNI EN 1304 dla produktu:

UNICOPPO ARDESIA EXTRA

zgodnie z wynikami badan labolatoryjnych oraz w nawiazaniu do ,technicznych
wiasciwosci dotyezacych Znaku Jakosci dachowek™, produktowi Unicoppo
Ardesia Extra przyznano nastgpujace zaswiadczenie:

DEKLARACJA ZGODNOSCI Nr 028/0

zgodnie z UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNIT EN 538, UNI EN 539-1, UNI EN
539-2
Nieprzepuszezalnoéé: Metoda 1
Kategoria 1
Mrozoodpornosé Metoda E
L3
Monte di Malo, 29 marzec 2010

Ta Deklaracja Zgodnosci jest wazna przez okres jednego roku od daty wystawienia

/-/ nieczytelny podpis Dyrektora Sektora Budowlanego Dott. Geol. Danilo Belli

RI.CERT.

RAPORT TECHNICZNY
| ODNIESIENIE: RAPORT Z BADANIA nr 21426 z 03/29/2010
1 N
Producent Industire Cotto Possagno Spa
Fabryka ILCA-POSSAGNO ( TV)
Produkt UNICOPPO ARDESIA EXTRA
Deklarowana dlugosé 490 mm
Data pobrania probek 10/19/2009

Odniesienia normatywne: UNIEN 1304 UNI EN 1204 UNIEN 538 UNI EN 539-1
UNI EN 539-2

Monte di Malo, 29 marzec 2010
/-/ nieczytelny podpis Dyrektora Sektora Budowlanego Dott. Geol. Danilo Belli
/-/ nieczytelny podpis osoby przeprowadzajacej badanie Dott. Andrea Zanrosso

Stwierdzam zgodnoée niniejszego thumaczenia DEKLARACIA ZGODNOSCI NR 028/10
z oryginalem dokumentem, sporzadzonym w jezyku angielskim

Powyzsze Humacrenie wykonatem zgodnie z mojg najlepsza wiedza i w dobrej wierze
Bolestawiec: 4.11.2010

Nr Rep 1777/2010

Fobrano: wg ustawy

Rozp. Min. Sprawied]

Dz.Ustaw Nr 273 poz. 2702

Wentland Marcin, tumace preysicgly

BADANIE ODNIESIENIE | LICZBA | WYNIKI WYMOGI DOTYCZACE
NORMATYWNE | PROBEK | PRZYJECIA
BADANIE WYGLADU UNIEN 1304 100 2 < 5%
Liczba uszkodzonych probek zadowalajacy
Wynik zadewalajacy /niezadowalajacy
WYMIARY ) UNIEN 1024 10 0% Lt + 2%
[Mugosé: srednia tolerancja
POCHYLENIE UNIEN 1024 10 0, 4% Rl< 1,5%dlalt=300 mm
Srednie pochylenie o
WYTRZYMALOSC NA | UNIEN 538 10 4,91 kN F>1,0KN o
ZGINANIE 5,43 kN
Minimalne obcigzenie
S_I_’_e-(_lni{-: obciazenie
NIEPRZEPUSZCZALNOSCE UNI EN 539-1 10 0,2em3 em-2 Kategoria: 1
Maksymalna wartosc ( metoda 1) d-1 IFi< 0,6 cm3 cm-2 d-1
Srednia wartos¢ 0,1 em3 em-2 _
Kategoria d-1 IF< 0,5 cm3 cm-2 d-1
1 -
Kategoria 2
| IFic 0,9 cm3 em-2 d-1
‘ IF< 0,8 cm3 cm-2 d-1
MROZOODPORNOSC UNIEN 5392 | 6 [ Kategoria poziomu {
Liczba cykli ( metoda E) | 150 | L1: 30 zaliczonych cykli |
Badanie wygladu | Zaliczone L2: 90 zaliczonych cykh |
Poziom | L3 L:3 150 zaliczonych cykli
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As requested by the company

“Industrie Cotto Possagno Spa”
Via Molinetto, 80
Possagno (TV)

the laboratory Ri.Cert. Spa sampled and tested the aspect of roofing tile materials at the factory “ILCA” —
according to the regulations UNI EN 1304 — for product:

UNICOPPO ARDESIA EXTRA

According to the results of the laboratory examinations and referring to the “technical specifications
concerning the Quality Mark of roofing tile products”, the product Unicoppo Ardesia Extra is awarded with

this certification:

CONFORMITY CERTIFICATE N° 028/10

according to UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538, UNI EN 539-1, UNI EN 539-2

Impermeability: Method 1
Category 1

Frost resistance: Method E
L3

Monte di Malo, 29" march 2010

This Conformity Certificate has validity for one year from the date of its redaction

Building Product Sector

The Director
(Eejol nilo
rad Rl



RI.CERT. SPA
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TECHNICAL REPORT
REFERENCE: TEST REPORT N. 21426 of 03/29/2010

MANUFACTURER Industrie Cotto Possagno Spa
FACTORY ILCA - POSSAGNO (TV)
PRODUCT UNICOPPO ARDESIA EXTRA
DECLARED DIMENSIONS LENGTH 490 mm

SAMPLING DATE 10/19/2009

NORMATIVE REFERENCES

UNI EN 1304 UNIEN 1024 UNI EN 538 UNI EN 539-1 UNI EN 539-2

N. ACCEPTATION
TEST NORMATIVE |specimens)  RESULTS REQUIREMENTS

APPEARANCE TEST UNI EN 1304 100
N. specimens faulty 2 < 5%
Result satisfy satisfy / not satisfy
DIMENSIONS UNI EN 1024 10
Length: mean tolerance 0% Li<+2%
CAMBER UNI EN 1024 10
Mean camber 0,4 % RL <+ 1,5% for Lt > 300 mm
FLEXURAL STRENGTH UNI EN 538 10
Minimum loading 4,91 kN F> 1,0kN
Mean loading 5,43 kN
IMPERMEABILITY UNI EN 539-1 10 Category 1
Maximum value (method 1) 0,2cm®cm®d” |IF, <0,6 cm®cm?d’
Mean value 0,1em’cm?d” | IF <0,5cm®cm?d?
Category 1 Category 2

IFi<0,9 cmicm?d

IF <0,8 cm®*cm?d’
FROST RESISTANCE UNI EN 539-2 6 Level Category
N. cycles (method E) 150 L 1: 30 cycles passed
Appearance test passed L2: 90 cycles passed
Level L3 L 3: 150 cycles passed

Monte di Malo, 29" march 2010

The Experimenter

" Dott. Andrea m
X UASTENS Los >
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As requested by the company

“Industrie Cotto Possagno Spa”
Via Molinetto, 80
Possagno (TV)

the laboratory Ri.Cert. Spa sampled and tested the aspect of roofing tile materials at the factory “ILCA” —
according to the regulations UNI EN 1304 — for product:

UNICOPPO NATURALE EXTRA

According to the results of the laboratory examinations and referring to the “technical specifications
concerning the Quality Mark of roofing tile products”, the product Unicoppo Naturale Extra is awarded with

this certification:

CONFORMITY CERTIFICATE N° 026/10

according to UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538, UNI EN 539-1, UNI EN 539-2

Impermeability: Method 1
Category 1

Frost resistance: Method E
L3

Monte di Malo, 29" march 2010

This Conformity Certificate has validity for one year from the date of its redaction

Building Product Sector

The Director
(Eejol nilo
rad Rl



RI.CERT. SPA

Viale del Lavoro, 6 - 36030 Monte di Malo (Vicenza)

Tel. 0445.605838 - Fax 0445.581430 - R.E.A. VI 265325 - e-mail: info@ricert.it - www.ricert.it
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TECHNICAL REPORT
REFERENCE: TEST REPORT N. 21424 of 03/29/2010

MANUFACTURER Industrie Cotto Possagno Spa
FACTORY ILCA - POSSAGNO (TV)
PRODUCT UNICOPPO NATURALE EXTRA
DECLARED DIMENSIONS LENGTH 490 mm

SAMPLING DATE 10/19/2009

NORMATIVE REFERENCES

UNI EN 1304 UNIEN 1024 UNI EN 538 UNI EN 539-1 UNI EN 539-2

N. ACCEPTATION
TEST NORMATIVE |specimens)  RESULTS REQUIREMENTS

APPEARANCE TEST UNI EN 1304 100
N. specimens faulty 0 < 5%
Result satisfy satisfy / not satisfy
DIMENSIONS UNI EN 1024 10
Length: mean tolerance 0% Li<+2%
CAMBER UNI EN 1024 10
Mean camber 0,5 % RL <+ 1,5% for Lt > 300 mm
FLEXURAL STRENGTH UNI EN 538 10
Minimum loading 4,41 kN F> 1,0kN
Mean loading 5,33 kN
IMPERMEABILITY UNI EN 539-1 10 Category 1
Maximum value (method 1) 0,2cm®cm®d” |IF, <0,6 cm®cm?d’
Mean value 0,2cm’ecm?d” | IF <0,5cm®cm?2d”
Category 1 Category 2

IFi<0,9 cmicm?d

IF <0,8 cm®*cm?d’
FROST RESISTANCE UNI EN 539-2 6 Level Category
N. cycles (method E) 150 L 1: 30 cycles passed
Appearance test passed L2: 90 cycles passed
Level L3 L 3: 150 cycles passed

Monte di Malo, 29" march 2010

The Experimenter

" Dott. Andrea m
X UASTENS Los >




TEUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
MGR WENTLAND MARCIN

UL . GORNE MEYNY 11
59-700 BOLESEAWIEC
Kom., (0693 533 573
EMAIL: kancelariaboleslawiec@wp.pl
Numer na liscie umaczy przysiegtych Ministra Sprawiedliwosci: TP/757/06

TEUMACZENIE PRZYSIEGLE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO NA JEZYK POLSKI
DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 026/10

I wszelkie przypisy w nawiasach pochodzq od Ifumac:u]
RI.CERT.
Na zlecenie spotki
» Industrie Cotto Possagno Spa*
Via Molinetto, 80
Possagno ( TV)

Labolatorium Ri.Cert Spa pobrato probki i zbadato aspekty dachowek w fabryce
» ILCA® zgodnie z przepisami UNI EN 1304 dla produktu:

UNICOPPO NATURALE EXTRA

zgodnie z wynikami badan labolatoryjnych oraz w nawigzaniu do ,technicznych
wlasciwosci dotyczacych Znaku Jakosci dachowek®, produktowi Unicoppo
Naturale Extra przyznano nastgpujace zaswiadczenie:

DEKLARACJA ZGODNOSCI Nr 026/0

zgodnie z UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538, UNI EN 539-1, UNI EN
539-2
Nieprzepuszezalnosé: Metoda 1
Kategoria 1
Mrozoodpornosé Metoda L
L3
Monte di Malo, 29 marzec 2010

Ta Deklaracja Zgodnosei jest wazna przez okres jednego roku od daty wystawienia

/-/ nieczytelny podpis Dyrektora Scktora Budowlancgo Dott. Geol. Danilo Belli

RI.CERT

RAPORT TECHNICZNY
ODNIESIENIE: RAPORT Z BADANIA nr 21424 z 03/29/2010

Producent
Fabryka
Produkt

Deklarowana dlugosé
Data pobrania probek
Odniesienia normatywne:

UNIEN [304 UNIEN 1204 UNIEN 538 UNIEN 539-1

Industire Cotto Possagno Spa
ILCA-POSSAGNO (TV)
UNICOPPO NATURALE EXTRA
490 mm
10/19/2009

UNI EN 539-2

BADANIE | ODNIESIENIE LICZBA | WYNIKI WYMOGI DOTYCZACE
NORMATYWNE PROBEK PREZYJECIA
BADANIE WYGLADU UNIEN 1304 100 < 5%
lLiczba uszkodzonych probek 0 .
Wynik zadowalajacy | zadowalajacy/niezadowalajacy
WYMIARY UNIEN 1024 0 0% Lt< + 2%
Dhugosé: srednia tolerancja o
POCHYLENIE UNIEN 1024 10 0, 5% Rl< 1.5 % dia Lt>300 mm
| Srednie pochylenie
L —
| WYTRZYMALOSE NA UNIEN 538 10 4,41 kN F>1,0kN
ZGINANIE 5,33 kN _
Minimalne obciazenie
Srednie obcigzenie
NIEPRZEPUSZCZALNOSC UNIEN 530-1 10 0,2cm3 cm-2 | Kategoria:1
Maksymalna wartosé | ( metoda 1) d-1 1Fi= 0,6 cm3 em-2 d-1
Srednia wartosce | 0,2 cm3 cm-2 .
Kategoria d-1 IF< 0,5 cm3 em-2 d-1
1
Kategoria 2
| IFi< 0,9 cm3 em-2 d-1
‘ IFe 0,8 em3 em-2 d-1
'. |
| MROZOODPORNOSC UNIEN 539-2 6 | Kategoria poziomu
Liczba cykli [ metoda E) 150 ' L1: 30 zahiczonych cykli
Radanie wygladu | Zaliczone | L2: 90 zaliczonych cykli
_Poziom | L3 | 123 150 zaliczonych cykli _

Monte di Malo, 29 marzec 2010
/-/ nieczytelny podpis Dyrektora Sektora Budowlanego Dott. Geol. Danilo Belli
/-/ nieczytelny podpis osoby przeprowadzajacej badanic Dott. Andrea Zanrosso

Stwierdzam zgodnose niniejszego tlumaczenia DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 026/10
z oryginalem dokumentem, sporzadzonym w jezyku angiclskim
Powyisze Bumaczenie wykonalem zgodnie z moja najlepsza wiedza i w dobrej wierze

Bolestawiec: 4.11.2010

Nr Repl178/2010

Pobrano: wg ustawy

Rozp. Min, Sprawicdl

De.Ustaw Nr 273 poz. 2702

Wentland Marcin, thumacz. preysiegly
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