MK-3 Zaprawa murarska do klinkieru z
jednoczesnym wykonaniem spoin do
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cegiel o nasigkliwosci 3-8%

WLASCIWOSCI :

Mineralna

= Duza przyczepno$¢ na powierzchni styku zaprawy i cegly

=  Po zwigzaniu odporna na dziatanie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (mréz, deszcz)

= Wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie > 5Mpa

= Dzieki zdolnosci zapraw do zatrzymywania wody nie dochodzi do
,Spalenia” zaprawy i nadmiernego wyptywu wody zarobowej

= Dzigki duzej plastyczno$ci, nadmiar wycisnietej zaprawy z pomiedzy
cegiet nie odrywa si¢. Dzigki temu nie dochodzi do zatykania
przestrzeni wentylacyjnej w murach tréjwarstwowych oraz kanatow
murowanych kominéw

= Wiasciwie dobrane komponenty zapraw minimalizujg ryzyko
powstania wykwitéw solnych i wylugowar wapiennych

ZASTOSOWANIE :

= Do cegiet elewacyjnych i klinkierowych o nasigkliwosci 3-8%

= Do murowania z jednoczesnym wykonaniem spoin

= Do murowania $cian licowych, rdwniez w $cianach tréjwarstwowych
= Wewnatrzina zewnatrz

PODLOZE :

Podtoze musi by¢ suche, nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luzne czesci usunaé. Cegly nie mogg by¢ nasigkniete
wodg oraz zmrozone. Przy ocenie podtoza nalezy uwzgledni¢ wskazania
obowigzujgcych norm.

OBROBKA :

Zawarto$¢ opakowania 25 kg zmiesza¢ z ok. 3,0 | wody (aby zachowaé
jednolity odcien koloru, nalezy zawsze dozowac takg sama iloS¢ wody).
Zaprawe doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu mieszadet wolnoobrotowych
lub betoniarki, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekaé
ok. 5 min. i ponownie wymiesza¢. Tak przygotowang porcje zaprawy
nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 1-2 godz. Murowanie odbywa sie na petng
spoine. Nadmiar zaprawy usunag kielnig murarska. Spoinowanie odbywa
sie po wykonaniu testu kciuka (wlasciwy moment na spoinowanie, gdy po
dotknigciu palcem, spoina nie pozostawia mokrego $ladu). Zbyt pézne
rozpoczecie spoinowania spowoduje zerwanie struktury powierzchniowej
fugi. Spoine ksztattujemy ogdlnie dostepnymi narzedziami (fugdwki
stalowe, gietka rurka). Stupki ogrodzen z cegly klinkierowej nalezy zala¢
zaprawg MK-3, po wczesniejszym zaizolowaniu $cian wewnetrznych
stupkdw. Nie zalewa¢ betonem. Na fundamentach zastosowa¢
hydroizolacje.

Swieza zaprawe nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (mréz, porywiste wiatry, bezpo$rednie promienie
stoneczne oraz deszcz) przez ok. 7 dni. Minimalna temperatura podtoza i
otoczenia podczas prac nie powinna nizsza niz +5°C.

ZUZYCIE :

Przy grubosci muru 12 cm : murowanie — ok. 43 kg/1m?, murowanie z
jednoczesnym spoinowaniem ok. 50 kg/1m? i zalezy od formatu cegly.

OPAKOWANIE :

Worki 25 kg, wzmocnione worki papierowe, z podwojng wktadka z folii
poliuretanowej. 48 workéw na palecie.

SKLADOWANIE :

Przechowywa¢ w suchym miejscu, na paletach drewnianych.
Czas magazynowania: 12 miesiecy

UWAGA :

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci
powietrza. Opisane wyzej wlasciwosci materiatu oparte sg na wieloletnim
doswiadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wplywu na
niewtasciwe uzycie materiatu. W przypadkach powierzchni watpliwych
nalezy wykonac testy zastosowania i doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ proby
lub zasiegnag¢ porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do
technicznych zmian produktu.

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA :

Produkt ten zawiera cement i wapno. W potgczeniu z woda lub wilgocig
daje odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ oczy i skore. W
przypadku zetkniecia zaprawy ze skéra, nalezy miejsce kontaktu przemy¢
doktadnie woda. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest
obfite przemycie oka wodg oraz bezzwloczne zasiegniecie porady
lekarza.

DANE TECHNICZNE :

Jakos¢ i niezawodno$¢ Spoiwo zgodne z normg PN-EN 197
Grupa zapraw M5 wg PN-EN 998-2/2004
Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 5N/mm?

Uziarnienie 0-2mm

Czas zuzycia ok. 1-2 godz.

Temperatura obrobki od +5°C do +25°C

Zuzycie wody ok 3,01

C

Wyprodukowano : Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp z 0. 0. ul. Rzasawska 40/42, 42-209 Czestochowa

08
PN-EN 998-2
1488-CPD-0021
zaprawa murarska wg projektu, do stosowania na zewnatrz w elementach
podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym

Reakcja na ogien: A1
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: M5
Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie: 0,15 N/mm? (warto$c¢ tab.)
Absorpcja wody: 0,18 kg/(m**min°*)
Zawartos¢ chlorkow: <0,1 %Cl
Wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej p: | 5/20 (warto$¢ tab.

EN 1745)

<0,47 W/(mK) dla P=50%
<0,54 W/(mK) dla P=90%
(warto$¢ tab.

PN-EN 1745)
Trwato$¢(odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie): Przyjeto na podstawie
wiasnych doswiadczen; do stosowania w $rodowisku umiarkowanym wg PN-
EN 998-2 Zatacznik B

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 1o ay:

- zasady bezpieczenstwa (R):

37/38 dziata na drogi oddechowe i skore

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skdra,
- wskazowki (S):

S 2 chroni¢ przed dzieémi

S 22 nie wdycha¢ pytu

S 24/25 unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
S 26 zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody

i zasiegnaC porady lekarza

S 36/37/39 nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice
ochronne i okulary lub ochrone twarzy

S46 w razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz
opakowanie lub etykiete

Xi srodek draznigcy

Wyprodukowano dla :

PCB-Polska Sp.j.

ul. Szczawiowa 53D TEEEEEE
70-010 Szczecin

www.pcb-polska.pl; info@pcb-polska.pl

przez
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
ul. Rzasawska 40/42, 42-209 Czestochowa
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